Stavebni hmoty Laboratorni cvi€eni L3

Laboratorni cviceni L3: Zkouseni cementu - ll.¢ast

1. Priprava:

pevnost cementu v tahu za ohybu ( kap. 5.4.4.6, str. 836, str.336, 404)

pevnost v tlaku (kap. 5.4.4.7, str. 838, str. 337, 404)

pozadavky na mechanické a fyzikalni vliastnosti (kap. 5.4.4, str. 827, str. 333, 400)

2. Postup:

Stanoveni objemové hmotnosti ztvrdlé cementové malty
e najdéte sve vzorky, povrchové je osuste a oCislujte

e zméfte rozmeéry vzorkl s prfesnosti na 0,1 mm

e zvazte vzorky s presnosti na 0,01 g

Zkouska pevnosti v tahu za ohybu
e podle pokynul vyucujiciho vlozte tramecky do lisu FP 100 a provedte zkousku

e ze zkuSebniho stroje odectéte hodnotu maximalni sily F¢ [kN] pro kazdy vzorek a
zaznamenejte si ji

Zkouska pevnosti v tlaku
e Zkouska se provadi na zlomcich tramecku po zkouSce pevnosti v tahu za ohybu

e Podle pokyna vyucujiciho opatiete zlomek tlaénymi destiCkami a vlozte do zkusebniho
lisu ED 60

e Podle pokynu vyucujiciho provedte zkousku pevnosti

e Ze zkuSebniho stroje odectéte hodnotu maximalni sily F¢ [kN] pro kazdy zlomek a
zaznamenejte si ji

3. Protokol
Zkouseny cement:
Zjistéte tridu zkouseného cementu!

Objemova hmotnost

¢ Vypocitejte objemovou hmotnost jednotlivych trameckd podle kap. 3.2.1, str. 45
str.26, 27

e Ze tii vypoctenych hodnot vypoctéte primér a hodnotu p, [kg.m™] uvedte do
protokolu

Pevnost v tahu za ohybu
e Vypocitejte pevnost v tahu za ohybu pro jednotlivé tramecky (str. 836, str. 336)
e Ze tfi vypoctenych hodnot vypoctéte primeér a hodnotu R, [MPa] uvedte do protokolu

Pevnost v tlaku
e Vypoditejte pevnost v tlaku pro jednotlivé zlomky (str. 839, str. 337)

e Provedte statistické zhodnoceni platnosti zkousky (posledni odstavec kap. 5.4.4.7,
str.839, str. 337, 405) a stanovte vyslednou hodnotu pevnosti v tlaku R [MPa].




Stavebni hmoty Laboratorni cvi€eni L3

Podgatek a konec tuhnuti

e Hodnoty pocatku a konce tuhnuti doda vyucujici podle zaznamu z automatického
Vicatova pfistroje

Zavér
e Rozhodnéte, zda je zkouska platna (podle statistického zhodnoceni) a uvedte to do
protokolu

e Pokud je zkouska platna, zafadte cement podle hodnot pocatku tuhnuti a vysledné
pevnosti v tlaku do pevnostni tfidy (podle tab. 5.2., str. 827, str. 333, 400)

Zadany cement:

Posud'te, zda cement vyhovuje pozadavkim normy CSN EN 197-1 na cement tfidy
CEMI-42,5!

e Vypocitejte pevnost v tahu za ohybu R; [MPa] a pevnost v tlaku R [MPa] stejnym
zpusobem jako u zkouSeného cementu

e Rozhodnéte, zda je zkouska platna (podle statistického zhodnoceni)

o Pokud je zkouSka platna , posudte podle vysledné hodnoty pevnosti v tlaku R, zda

zadany cement vyhovuje poZzadavkim CSN EN 197-1 na pevnostni tfidu cementu
CEM1-42,5N ( podle tab. 5.2., str. 827, str. 333, 400).

Pro zpracovani protokolu Ize vyuzit nasledujici matrici.
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Protokol ruéni - pfiblizné stejny vzhled jako protokol pouzivajici matrici — ramecky a polozky musi byt
umistény v odpovidajici ¢asti stranky jako u matrice.

L3 : Tuhnuti a trida cementu

Vyucuijici:

Datum zadani: Datum odevzdani: Pocet pfiloh:

Zkouseny cement - neznama tfida
Objemova hmotnost [kg/m?]

Pevnost v tahu za ohybu [MPa]

Pocatek tuhnuti [min]

Konec tuhnuti [min]

Pevnosti v tlaku jednotlivé [MPa]

6 vzorku 5 vzorku (po opravé)

Priamérna pevnost v tlaku [MPa]

Povolené rozmezi (+ 10%) [MPa]

Pevnost v tlaku vysledna [MPa]

Zavér: |Zkouska je / neni* platna| Trida cementu:

Zadany cement - tfida 42,5

Objemova hmotnost [kg/m?]

Pevnost v tahu za ohybu [MPa]

Pevnosti v tlaku jednotlivé [MPa]

6 vzork 5 vzorkl (po oprave)

Priamérna pevnost v tlaku [MPa]

Povolené rozmezi (+ 10%) [MPa]

Pevnost v tlaku vysledna [MPa]

Zkouska je / neni* platna.

" |Cement vyhovuje / nevyhovuje* pozadavkiim CSN EN 197-1.

* S§krtnéte, co se nehodi



	Zkouška pevnosti v tlaku 

